PRODUCT DATA SHEET 8 sierpnia 2018 (Rewizja wydania z 17 kwietnia 2018)

SIGMACOVER™ 280

OPIS

Uniwersalny, epoksydowy grunt antykorozyjny oparty na technologii czystych epoksydow

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA

¢ Uniwersalny grunt w systemach epoksydowych odpowiedni do zbiornikdw balastowych, poktaddw, czesci nadwodnych,
nadbudowek, kadtubow i zbiornikdow tadunkowych ropy

¢ Grunt epoksydowy o szerokim zastosowaniu w systemach powtokowych do stali i metali niezelaznych

e Dobra przyczepnosc¢ do stali, i stali ocynkowanej

¢ Dobra przyczepnos¢ do metali niezelaznych

e Dobra rozlewnosc¢ i zwilzalnos¢ powierzchni

¢ Dobra odpornosc¢ na korozje i na penetracje wody

e Utwardza sie nawet w temperaturach do 5°C (41°F)

¢ QOdpowiednia do zabezpieczania ztgczy spawanych i montazowych uszkodzen gruntéw epoksydowych

¢ Dtugi okres maksymalnej przerwy do naktadania powtok epoksydowych lub poliuretanowych

¢ Moze by¢ przemalowana wiekszoscig farb alkidowych, chlorokauczukowych, winylowych, epoksydowych i
dwusktadnikowych poliuretanowych

¢ QOdpowiednia na powierzchnie oczyszczone strumieniem sciernym na mokro (wilgotne i suche)

e Zgodna z dobrze opracowanymi systemami ochrony katodowej

KOLOR I POLYSK

e Zielonkawo-zotty (czerowono-brunatny na zamowienie)
e Podtmat

DANE PODSTAWOWE W 20°C (68°F)

Dane dla wymieszanych komponentow

llos¢ sktadnikow dwa
Gestosc 1,3 kg/I (11,0 Ib/US gal)
Zawartos¢ substanciji statych 57 + 2%
VOC (dostarczane) max. 327,0 g/kg (Dyrektywa 1999/13/EC, SED)
UK PG 6/23(92) Appendix 3: max. 432,0 g/l (approx. 3,6 Ib/US gal)
Zalecana grubos¢ powtoki suchej 50 -100 um (2,0 - 4,0 mils) w zaleznosci od systemu
Wydajnosc¢ teoretyczna 11,4 m?%I dla 50 ym (457 ft>/US gal dla 2,0 mils)
5,7 m?/1 dla 100 pm (229 ft?/US gal dla 4,0 mils)
Suchos¢ dotykowa 1,5 godz.
Przerwy miedzy naktadaniem patrz tabela przerw miedzy naktadaniem kolejnych powtok
kolejnych powtok
Petne utwardzenie 7 dni
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Dane dla wymieszanych komponentow

Okres przechowywania (chtodne i Baza: co najmniej 24 mies. przechowywana w suchych i chtodnych warunkach
suche miejsce) Utwardzacz: co najmniej 24 mies. gdy przechowywany w suchych i chtodnych
warunkach
Notatki:

- Patrz DANE DODATKOWE - wydajnos¢ teoretyczna a grubos$¢ powtoki
- Patrz DANE DODATKOWE - czas przemalowania
- Patrz DANE DODATKOWE - czas utwardzania

ZALECANE PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI | WARUNKI APLIKACJI

Dla ekspozyciji w warunkach zanurzenia

e Stal lub stal z niezaaprobowanym gruntem krzemianowo cynkowym; czyscic¢ strumieniowo sciernie do ISO-Sa 2V, profil
chropowatosci 30 - 75 um (1,2 - 3,0 mils)

e Stal pokryta zaakceptowanym gruntem krzemianowo cynkowym; spawy i powierzchnie uszkodzone lub spalone oczyscic
strumieniowo sciernie do ISO-Sa2Y2, profil chropowatosci 30 - 75 um (1,2 - 3,0 mils) lub oczysci¢ mechanicznie do SPSS-
Pt3

¢ Pomalowana stal; czysci¢ woda pod wysokim cisnieniem do VIS WJ2L (profil chropowatosci 30 - 75 um (1,2 - 3,0 mils))

Wymagania dla zbiornikéw balastowych IMO-MSC.215(82)

e Stal; przygotowana wg ISO 8501-3: 2006 stopien P2, z wszystkimi ostrymi krawedziami zaokraglonymi do promienia R=2
mm (0.0789 in) lub zatamanymi za pomoca trzykrotnego przejscia

e Stal lub stal z nie zaaprobowanym gruntem czasowej ochrony krzemianowo-cynkowym; czyszczenie strumieniowo-
Scierne do
ISO -Sa2, profil chropowatosci 30 - 75 pm (1.2 - 3.0 mils)

e Stal z zaaprobowanym gruntem czasowej ochrony krzemianowo-cynkowym; spawy, obszary uszkodzonego i
zniszczonego gruntu powinny by¢ czyszczone do ISO -Sa2¥, profil chropowatosci 30 - 75 um (1.2 - 3.0 mils): [1] dla gruntu
czasowej ochrony zgodnego z aprobatg IMO; bez dodatkowych wymagan; [2] dla gruntu czasowej ochrony niezgodnego z
aprobatg IMO; czyszczenie strumieniowo-scierne do ISO-Sa2 i usuniecie co najmniej 70% nie uszkodzonego gruntu,
profil chropowatosci 30 - 75 uym (1.2 - 3.0 mils)

¢ Dopuszczalny poziom zakurzenia powierzchni: stopien "1". Zanieczyszczenia na poziomie "3"."4" i "5" usung¢ o ile sg
widoczne na powierzchni przeznaczonej do malowania bez uzycia szkta powiekszajgcego (ISO 8502-3:1992)

Dla ekspozycji w warunkach atmosferycznych

¢ Podtoze stalowe oczyscic¢ do klasy ISO-Sa2¥, profil chropowatosci 30 - 75 ym (1.2 - 3.0 mils) lub oczysci¢ mechanicznie
do klasy ISO-St3

e Stal pokryta krzemianowo-cynkowym gruntem czasowej ochrony: oczysci¢ do SPSS-Pt3

¢ Stal ocynkowana musi by¢ omieciona scierniwem lub zchropowacona w inny sposéb

¢ Stal ocynkowana musi by¢ wolna od olejéw, smardéw, soli i innych zanieczyszczen
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Beton/cegta
e Usungc smary, oleje i inne zanieczyszczenia penetrujgce zgodnie ASTM D4258

e Szlifowac¢ powierzchnie zgodnie z ASTM D 4259 aby usung¢ wapno, potyskujacg powierzchnie lub mleczko wapienne.
Osiggnac¢ profil powierzchni - ICRI CSP 3 do 5

¢ Jako wypetniacz poréw moze by¢ uzyty AMERCOAT 114A. Skonsultowac sie z serwisem technicznym PPG w celu
uzyskania wytycznych co do odpornosci chemicznej

¢ Maksymalna szybkos¢ przesigkania wody wynosi 3 Ibs/1000ft2/24 godz. wg testu na przesigknie wody (ASTM FM 1869,
test na chlorek wapnia lub wg testu ASTM D4263 - test foliowego przykrycia)

¢ Alternatywnie moze by¢ uzyta metoda ASTM D4944 (metoda gazu weglika wapnia) , zawartos¢ wilgoci nie powinna
przekraczac 4%

Temperatura podtoza i warunki aplikacji

e Temperatura podtoza podczas aplikacji i utwardzania powinna by¢ wyzsza niz 5°C (41°F)

e Temperatura podtoza powinna by¢ co najmniej o 3°C (5°F) wyzsza od temperatury punktu rosy

¢ Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna podczas aplikacji i utwardzania nie powinna przekracza¢ 85%

INSTRUKCJA DLA UZYTKOWNIKA

Stosunek mieszania objetosciowo: baza do utwardzacza - 80 : 20
e Temperatura mieszanych bazy i utwardzacza powinna by¢ wyzsza od 15°C (59°F), w przeciwnym razie moze zaistnie¢

potrzeba dodatkowej ilosci rozciericzalnika dla uzyskania lepkosci aplikacyjnej
e Nadmiar rozcienczalnika powoduje zmniejszenie odpornosci na powstawanie zaciekow
¢ Rozcienczalnik powinien by¢ dodawany dopiero po wymieszaniu sktadnikow

Czas wstepnej reakcji
brak

Przydatnos¢ mieszaniny do stosowania
8 godz. w 20°C (68°F)

Uwaga: Patrz DANE DODATKOWE- czas przydatnosci do stosowania
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NATRYSK PNEUMATYCZNY

Zalecany rozcienczalnik
THINNER 91-92

Objetos¢ rozcienczalnika
0 -10%, w zaleznosci od wymaganej grubosci powtoki i warunkow aplikacji

Srednica dyszy
1.5-2.0 mm (ok. 0.060 - 0.079 in)

Cisnienie na dyszy
0,3-0,4 MPa (ok. 3 -4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Zalecany rozcienczalnik
THINNER 91-92

Objetosc¢ rozcienczalnika
0 -10%, w zaleznosci od wymaganej grubosci i warunkéw aplikacji

Srednica dyszy
Ok. 0.46 mm (0.018 in)

Cisnienie na dyszy

15,0 MPa (ok 150 bar; 2176 p.s.i.)

MALOWANIE PEDZLEM / WALKIEM

Zalecany rozcienczalnik
Nie jest wymagany

Objetos¢ rozcienczalnika

Jezeli wymagane mozna dodac do 5% THINNER 91-92

ROZPUSZCZALNIK DO MYCIA
THINNER 90-53
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DANE DODATKOWE

Wydajnosc¢ teoretyczna a grubos¢ DFT

DFT Wydajnos¢ teoretyczna

50 pm (2,0 mils)

11,4 m?/1 (457 ft*>/US gal)

75 um (3,0 mils)

7,6 m?/1 (305 ft2/US gal)

100 um (4,0 mils)

5,7 m/1 (229 ft/US gal)

Uwaga: Maksymalna grubosc¢ powtoki DFT przy malowaniu pedziem: 50 pym (2,0 mils)

Tabela przerw miedzy naktadaniem kolejnych powtok o grubosci DFT do 100 pm (4.0 mils)

chlorokauczukowych,
winylowych i alkidowych

Przemalowanie farba... |Przerwa 5°C (41°F) 10°C (50°F) |20°C (68°F) |30°C (86°F) |40°C (104°F)
Dla innych rodzajéw farb | minimum 16 godz. 10 godz. 5 godz. 3 godz. 2 godz.
jak: wigkszosc maksimum 21dni 21dni 10 dni 7 dni 4 dni

Notatki:

- Powierzchnia powinna by¢ sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczen
- Wykonczenie na potysk wymaga odpowiedniej miedzywarstwy

Tabela przerw miedzy naktadaniem kolejnych powtok o grubosci DFT do 100 um (4.0 mils)

przemalowania w
przypadku nie
wystepowania narazenia
na dziatanie swiatta
stonecznego

Przemalowanie farba... |Przerwa 5°C (41°F) 10°C (50°F) [20°C (68°F) |30°C (86°F) |40°C (104°F)
réznymi minimum 36 godz. 16 godz. 8 godz. 6 godz. 4 godz.
dWUSk*?dn'kOWym' . |Maksymalny czas 3 mies. 3 mies. 3 mies. 2 mies. 2 mies.
fark?aml epoksy(?owyml i przemalowania w
poliuretanowymi przypadku ekspozycji na

Swiatto stoneczne

Maksymalny czas 6 mies. 6 mies. 6 mies. 4 mies. 3 mies.

Uwaga: Powierzchnia powinna by¢ sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczen
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Czasy utwardzania warstwy o grubosci DFT do 100 um (4.0 mils)

Temperatura podtoza |Sucha nadotyk Wstepne Petne utwardzenie
utwardzenie

5°C (41°F) 8 godz. 13 godz. 21 dni

10°C (50°F) 4 godz. 6 godz. 14 dni

20°C (68°F) 2 godz. 2,5 godz. 7 dni

30°C (86°F) 1godz. 1,5 godz. 5 dni

40°C (104°F) 45 min. 1godz. 3dni

Uwaga: Podczas aplikacji i utwardzania nalezy zapewni¢ wtasciwg wentylacje (patrz ARKUSZE INFORMACYJNE NR 1433 i1434)

Czas uzycia mieszaniny (przy lepkosci aplikacyjnej)

Temperatura mieszaniny Przydatnos¢
mieszaniny do
stosowania

15°C (59°F) 10 godz.

20°C (68°F) 8 godz.

30°C (86°F) 5 godz.

35°C (95°F) 4 godz.

BHP

e Patrz ARKUSZE INFORMACYJNE NR 1430, 1431 oraz odpowiednie karty charakterystyki niebezpiecznego preparatu

chemicznego

e Wyréb zawiera rozpuszczalniki, w zwigzku z czym nalezy zachowac ostroznosc¢ i unika¢ wdychania oparéw i mgty

natryskowej oraz kontaktu farby z oczami i skorg

DOSTEPNOSC NA SWIECIE

Przedsiebiorstwo PPG Protective and Marine Coatings niezmiennie doktada staran, aby dostarcza¢ odbiorcom identyczny
wyrob niezaleznie od ich umiejscowienia geograficznego. Jednakze konieczne jest czasem wprowadzanie drobnych
modyfikacji do wyrobu, aby spetniat on wymagania zawarte w lokalnych lub krajowych przepisach badz wynikajace z
konkretnych okolicznosci. |[W tego typu przypadkach nalezy korzystac z alternatywnych kart technicznych.
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ODNIESIENIA

¢ Objasnienia do kart technicznych ARKUSZ INFORMACYJNY NR 1410
¢ Obijasnienia do kart technicznych produktow ARKUSZ INFORMACYJNY NR 1411
e Wskazowki BHP ARKUSZ INFORMACYJNY NR 1430

¢ Bezpieczenstwo w pomieszczeniach|zamknietych, ochrona zdrowia, ryzykolwybuchu, ARKUSZ INFORMACYJNY NR 1431
ryzyko zatrucia

¢ Bezpieczenstwo pracy w pomieszczeniach|zamknietych ARKUSZ INFORMACYJNY NR 1433
e Wskazoéwki dotyczgce praktycznej wentylacji ARKUSZ INFORMACYJNY NR 1434
e (Czyszczenie stali i usuwanie rdzy ARKUSZ INFORMACYJNY NR 1490
¢ Specyfikacja scierniw mineralnych ARKUSZ INFORMACYJNY NR 1491
¢ Wilgotnos¢ wzgledna - temperatura podtoza -temperatura powietrza ARKUSZ INFORMACYJNY NR 1650
¢ PPG Protective & Marine Coatings Zbiorniki Balastowe Prodedura dla Nowych
Budoéw
GWARANCJA
PPG gwarantuje, ze (|) posiada tytut prawny do wyrobu, (ii) jakosé tegowyrobu jest ze specyfikacjami PPG iazuj i dla tego wyrobu w czasie jego produkcii i (iii) wyr6b zostanie dostarczony w stanie
od galny i osoby iej o nar iek amerykanski Y tego wyrobu. GWARANCJE ZAWARTE POWYZEJ SA JEDYNYMI GWARANCJAMI

SKLADANYMI PRZEZ PPG, A WSZELKIE INNE WYRAZNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, GWARANCJE USTAWOWE LUB W INNY SPOSOB WYNIKAJACE Z PRZEPISOW PRAWA, Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI
HANDLOWEJ LUB ZE ZWYCZAJOW HANDLOWYCH, WEACZNIE Z, M.IN., WSZELKIMI GWARANCJAMI PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, ZOSTAJA NINIEJSZYM PRZEZ PPG

WYKLUCZONE. W ini j Y moze wnosié ia wobec PPG wytacznie w formie pi j w ciggu pigciu (5) dni od daty odkrycia pr i j wady, ji ze nie pozniej niz
zdwéch j terminéw: termin upiywu okresu przydatnosci wyrobu do zastosowania lub rok od daty dostawy wyrobu do ywcy. Jezeli Y nie i i PPG o ni
wyrobu w trybie powyzej, wy y to i ¢ uzy ia przez ywce iana P N .

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI

PPG W ZADNYCH OKOLICZNOSCIACH NIE BEDZIE PONOSIC ODPOWIEDZIALNOSCI WEDLUG JAKIEJKOLWIEK TEORII ODSZKODOWANIA (NIEZALEZNIE OD TEGO, CZY JEJ PODSTAWA JEST
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU JAKIEGOKOLWIEK ZANIEDBANIA LUB ODPOWIEDZIALNOSC BEZWZGLEDNA BADZ DELIKTOWA) ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POSREDNIE, SZCZEGOLNE, UBOCZNE LUB
WYNIKOWE W JAKIKOLWIEK SPOSOB ZWIAZANE Z JAKIMKOLWIEK UZYCIEM NINIEJSZEGO WYROBU LUB Z TAKIEGO UZYCIA WYNIKAJACE LUB WYPLYWAJACE. Informacje zawarte w niniejszej karcie maja

1edyn|e charakter wskazowek i oparte s3 o préby laboratoryjne uznawane przez PPG za marygodne PPG zastrzega sobie prawo do modyfikacji zawartych tu informacjina ie prak i

i ju wyrobu. i ia lub ie dotyczace iniej wyrobu, i w i j lub sfor w i ina
zapytania, opierajg si¢ o dane, ktore wedle nallepsze] wiedzy PPG s3 wiar Zarowno wyrob, jak i i z nim informacje sadlauzy ikow dy ji y wiedza i
kwalifikacjami z i. To na uzy poczy i i S¢ za zweryfik ie przy Sci wyrobu do przez siebie i jmuje sie, ze y juz
takiej oceny wedle swojego uznania i na wtasne ryzyko. PPG nie posi: zliwosci wpty ia na jakos¢ lub stan podtoza badz na szereg innych ikow determinuj ie wyrobu i proces jego
apllkac]l Dlatego PPG nie przyjmuje na siebie zadnej odpowiedzialnosci za straty, urazy lub ia wynil z i ia wyrobu badz z informaciji zawartych w niniejszej karcie (chyba ze

umowy igi j). Ni j efekty aplikacji wyrobu moga ikac ze zmianw iu, w ktorym wyrob jest stosowany, z modyfikacji procedur aplikacyjnych badz z

ji danych. Niniej karta ji i ie jej wersje, a i ywcy przed iem wyrobu jest ienie sig, czy zawarte tu informacje sg nadal aktualne. Na witrynie

www.ppgpmc.com opublik s3 karty i i yrobéw PPG do i ychidla i Wersja angi iniejszej karty bedzie mie¢ charakter nadrzedny wobec

wszelkich jej ttumaczen.

Kod artykutu |Kolor Odniesienia

179083 z6to/zielony 4009002200 (144497 baza, 142014 utwardzacz)

179085 czerwono-bragzowy 6137002200 (144493 baza, 142014 utwardzacz)
The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of ies. All other third-party marks are property of their respective owners.
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